Приложение № 2

к документации об электронном аукционе 

 № _________________от "__"_____ 2016 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  МАТЕРИАЛОВ

на выполнение работ по капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения 

от ул. Сафонова до ул. Речная в с. Ура-Губа Кольского района Мурманской области

	№

п/п
	Наименование материалов
	Характеристика
	Показатели (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей либо показатели, значения которых не могут изменяться), установленные Заказчиком

	1
	Трубы из полиэтилена
	ПЭ 100 SDR17 – 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001
	соответствие

	
	
	- средний наружный диаметр
	не менее 110 мм +0,7 мм

	
	
	- овальность после экструзии
	не более 2,2 мм

	
	
	- толщина стенки
	не менее 6,6+0,8 мм

	
	
	- номинальное давление
	не менее PN10

	
	
	- относительное удлинение при разрыве
	не менее 350%

	
	
	- стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20ºС
	при начальном напряжении в стенке трубы 12,0 МПа –                   не менее 100 час.

	
	
	- стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80ºС при хрупком разрушении
	при начальном напряжении в стенке трубы 5,4 МПа –                   не менее 165 час.

	2
	Втулка полиэтиленовая приварная
	втулка под фланец ПЭ 100  110 SDR17 питьевая ТУ 2248-143-00203335-2002
	соответствие

	
	
	- наружный диаметр 
	не менее 110 мм+0,7 мм

	
	
	- длина
	не менее 80 мм

	
	
	- максимальное рабочее давление
	не менее 1,0 МПа

	
	
	- стойкость при постоянном внутреннем давлении 1,48 МПа при 20ºС
	не менее 100 ч.

	3
	Втулка полиэтиленовая приварная
	втулка под фланец ПЭ 100  63 SDR17 питьевая ТУ 2248-143-00203335-2002
	соответствие

	
	
	- номинальный наружный диаметр 
	не менее 63 мм+0,4 мм

	
	
	- длина
	не менее 80 мм

	
	
	- максимальное рабочее давление
	не менее 1,0 МПа

	
	
	- стойкость при постоянном внутреннем давлении 1,48 МПа при 20ºС
	не менее 100 ч.

	4 
	Тройник полиэтиленовый сварной неравнопроходный
	тройник ПЭ 100  110х63 SDR17 питьевая ТУ 2248-143-00203335-2002 
	соответствие

	
	
	- наружный диаметр Д1
	не менее 110 мм+1,0 мм

	
	
	- наружный диаметр Д2
	не менее 63 мм+0,4 мм

	
	
	- максимальное рабочее давление
	не менее 1,0 МПа

	
	
	- стойкость при постоянном внутреннем давлении 1,48 МПа при 20ºС
	не менее 100 ч.

	5
	Фланец  стальной плоский приварной
	фланец 1-50-10 Ст25 ГОСТ 12820-80
	соответствие

	
	
	- внешний диаметр
	не менее 160 мм

	
	
	- внутренний диаметр
	не более 59

	
	
	- межосевое расстояние
	не менее 125 мм

	
	
	- диаметр шпилек и болтов/количество отверстий
	не менее М16/4

	
	
	- толщина зеркала
	не менее 15 мм

	
	
	- условное давление
	не менее 1 МПа

	
	
	- температура среды
	от -30 до +300ºС включит.

	6
	Фланец  стальной свободный (накидной)
	фланец  1-50-10 Ст25 ГОСТ 12820-80
	соответствие

	
	
	- внешний диаметр
	не менее 160 мм

	
	
	- внутренний диаметр
	не более 59 мм

	
	
	- межосевое расстояние
	не менее 125 мм

	
	
	- диаметр шпилек и болтов/количество отверстий
	не менее М16/4

	
	
	- толщина зеркала
	не менее 15 мм

	
	
	- условное давление
	не менее 1 МПа

	
	
	- температура среды
	от -30 до +300ºС включит.

	7
	Фланец  стальной свободный (накидной)
	фланец 1-110-10 Ст3сп ГОСТ 12822-80
	соответствие

	
	
	- внешний диаметр
	не менее 215 мм

	
	
	- внутренний диаметр
	не менее 114Б

	
	
	- межосевое расстояние
	не менее 180 мм

	
	
	- диаметр шпилек и болтов/количество отверстий
	не менее М16/8

	
	
	- толщина зеркала
	не менее 21 мм

	
	
	- условное давление
	не менее 1 МПа

	
	
	- температура среды
	от -30 до +300ºС включит.

	8
	Трубы стальные
	электросварная прямошовная, II класса точности ГОСТ 10704-91, изготовленная по группе В ГОСТ 10706-76
	соответствие

	
	
	- наружный диаметр
	не менее 63,5 мм +1,6мм – 0,8 мм

	
	
	- толщина стенки
	не менее 4,0 мм ±0,4 мм

	9
	Заглушка эллиптическая 
	бесшовная приварная исполнение 1, ГОСТ 17379-2001
	соответствие

	
	
	- условное давление
	не менее 1,6 МПа

	
	
	- наружный диаметр
	не менее 60,3 мм ±0,32 мм

	
	
	- толщина стенки
	не менее 4,0 мм -0,5 мм

	
	
	- масса
	не менее 0,4 кг

	
	
	- материал
	сталь углеродистая или низколегированная 

	10
	Задвижка стальная клиновая 
	литая с выдвижным шпинделем 30с41нж ГОСТ Р 54808-2011, присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев – исп. 1 по ГОСТ 12815-80
	соответствие

	
	
	- номинальное давление
	не менее PN16

	
	
	- минимальный диаметр проходного сечения седел полноприходных задвижек
	не менее 50 мм  

	
	
	- длина
	не менее 180 мм ±2 мм

	
	
	- высота
	не менее 355 мм

	
	
	- масса
	не менее 18 кг

	
	
	- температура окружающей среды
	от -40 до +40ºС включит.

	
	
	- температура рабочей среды
	от -40 до +425ºС включит.

	
	
	- класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93
	А

	
	
	- управление
	ручное

	
	
	- присоединение к трубопроводу 
	фланцевое

	
	
	- материал корпуса, крышки, маховика и клина
	сталь 25Л

	
	
	- материал шпинделя 
	сталь 20Х13Л

	
	
	- материал втулки резьбовой
	бронза безоловянная БрАж9-4

	
	
	- материал наплавки затвора
	коррозионностойкая сталь с содержанием хрома не менее 12%

	
	
	- материал набивки сальника
	АП 31

	
	
	- гарантийная наработка
	не менее 450 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации не менее 15 лет

	
	
	- рабочая среда
	вода, пар, нейтральные к материалам деталей среды 

	11
	Колонка водоразборная 
	эжекторная, ТУ 4859-012-49751841-2005
	соответствие

	
	
	- рабочее давление
	от 0,1 до 0, 6 МПа включит.

	
	
	- условный проход подающей трубы
	не менее 20 мм

	
	
	- ход клапана
	от 16 до 18 мм включит.

	
	
	- высота надземной части колонки
	не менее 1000мм ±10 мм

	
	
	- высота подземной части колонки
	не менее 2000 мм

	
	
	- наружный диаметр
	не менее 63,5 мм ±0,32 мм

	
	
	- толщина стенки
	не менее 4,0 мм ±0,4 мм

	
	
	- масса колонки при Н=3,0 м
	не менее 44,8 кг

	
	
	- для эксплуатации при температуре окружающего воздуха
	от -45 до +45ºС включит.

	12
	Гидрант пожарный чугунный
	ГОСТ 53961-2010
	соответствие

	
	
	- рабочее давление
	не менее 1,6 МПа

	
	
	- высота гидранта
	не менее 1500 мм

	
	
	- внутренний диаметр корпуса
	не менее 100 мм  

	
	
	- ход клапана
	от 24 до 30 включит.

	
	
	- число оборотов штанги до полного открывания клапана
	от 12 до 15 включит.

	
	
	- усилие открытия (закрытия) клапана гидранта ключом
	не более 150 Н

	
	
	- гидравлическое сопротивление в гидранте при  Н=1500 мм
	не более 1,4*103 с2м-5

	
	
	- полный срок службы
	не менее 10 лет

	
	
	- установленная безотказная наработка
	не менее 200 циклов

	
	
	- масса при высоте гидранта 1,5 м
	не более 105 кг

	13
	Подставка под пожарный гидрант
	фланцевая двухсторонняя  ППДФ, присоединительные размеры по ГОСТ 5525-88
	соответствие

	
	
	- диаметр условного прохода
	не менее 200 мм

	
	
	- допустимое давление
	не менее 1,0 МПа

	
	
	- материал
	из труб электросварных ГОСТ 10704 или чугуна ВЧШГ 

	14
	Чугунный люк
	тип Л, ГОСТ 3634-99
	соответствие

	
	
	- номинальная нагрузка
	не менее 15 кН

	
	
	- полное открытие
	не менее 550 мм

	15
	Кольцо опорное колодцев
	КО6, ГОСТ 8020-90 
	

	
	
	- класс бетона
	не менее В15

	
	
	- марка бетона по водонепроницаемости 
	не ниже W4

	
	
	- марка бетона по морозостойкости 
	не ниже F100

	
	
	- высота
	не менее 70 мм ±5 мм

	
	
	- внутренний диаметр
	не менее 580 мм ±6 мм

	16
	Кольцо стеновое смотровых колодцев
	КС 15.9, ГОСТ 8020-90
	соответствие

	
	
	- класс бетона
	не менее В15

	
	
	- марка бетона по водонепроницаемости 
	не ниже W4

	
	
	- марка бетона по морозостойкости 
	не ниже F100

	
	
	- высота
	не менее 890 мм ±12 мм

	
	
	- внутренний диаметр
	не менее 1500 мм ±8 мм

	17
	Кольцо стеновое смотровых колодцев
	КС 7.3, ГОСТ 8020-90
	соответствие

	
	
	- класс бетона
	не менее В15

	
	
	- марка бетона по водонепроницаемости 
	не ниже W4

	
	
	- марка бетона по морозостойкости 
	не ниже F100

	
	
	- высота
	не менее 290 мм ±8 мм

	
	
	- внутренний диаметр
	не менее 700 мм ±10 мм

	18
	Плита днища колодцев
	ПН15, ГОСТ 8020-90
	соответствие

	
	
	- класс бетона
	не менее В15

	
	
	- марка бетона по водонепроницаемости 
	не ниже W4

	
	
	- марка бетона по морозостойкости 
	не ниже F100

	
	
	- высота
	не менее 120 мм ±5 мм

	
	
	- наружный диаметр
	не менее 2000 мм ±10 мм

	19
	Плита перекрытия колодцев
	1ПП15-2, ГОСТ 8020-90
	соответствие

	
	
	- класс бетона
	не менее В15

	
	
	- марка бетона по водонепроницаемости 
	не ниже W4

	
	
	- марка бетона по морозостойкости 
	не ниже F100

	
	
	- высота
	не менее 150 мм ±5 мм

	
	
	- наружный диаметр
	не менее 1680 мм ±10 мм

	20
	Раствор строительный
	цементно-песчаный раствор ГОСТ 28013-98
	соответствие

	
	
	- марка  по прочности
	не ниже М100

	
	
	- наибольшая крупность зерен заполнителя
	не более  2,5 мм

	
	
	- средняя плотность
	не менее 1500 кг/м3: 

	21
	Бетонная смесь
	Бетонная смесь тяжелого бетона ГОСТ 7473-2010
	соответствие

	
	
	 - класс бетона
	не ниже В15

	
	
	 - марка по морозостойкости  
	не ниже F100

	22
	Песок 
	средний класса II ГОСТ 8736-2014
	соответствие

	
	
	- модуль крупности
	свыше 2,0 до 2,5

	
	
	- содержание пылевидных и глинистых частиц, по массе
	не более 3%

	
	
	- содержание глины в комках, по массе
	не более 0,5%

	
	
	- коэффициент фильтрации
	не менее 7 м/сутки

	
	
	- удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	до 740 Бк/кг

	23
	Мастика изоляционная
	битумно-резиновая ГОСТ 15836-79 или битумно-полимерная
	соответствие

	
	
	- температура размягчения по методу «Кольца и шара»
	от 65 до 100ºС включит.

	
	
	- глубина проникания иглы при 25ºС
	не менее 1,5 мм

	
	
	- растяжимость при 25ºС
	не менее 2 см

	
	
	- водонасыщение за 24 ч.
	не более 0,2%


Требования к материалам:
Все материалы и изделия, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые cертификаты качества, сертификаты соответствия, экспертные заключения Роспотребнадзора, свидетельства о государственной регистрации, удостоверяющие их качество.
Не допускается использование материалов и изделий, бывших в употреблении или восстановленных, а также с истекшим сроком гарантии (годности).
Составил ____________________  Герасимова В.И.
